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1.1. laorganizacion

ADAPTA POWDER COATINGS inicia su actividad de
fabricacion de recubrimientos en polvo en 1997. Con
capital netamente espanol, representa la integracion
de experiencia y juventud en la fabricacion de recu-
brimientos en polvo. Un equipo humano de larga
trayectoria en el sector y una direccion emprende-
dora han permitido en un breve espacio de tiempo
un posicionamiento destacable en el mercado. Su
maximo objetivo es la fabricacion de recubrimientos
que aporten ventajas competitivas sostenibles a sus
clientes:

- Con el firme compromiso de aportar soluciones
personalizadas.

- Con una asistencia técnica de primer nivel.

- Innovando y formando continuamente, provo-
cando el cambio.

- Explorando el entorno para anticiparse a las
nuevas necesidades.

- Adaptandose a cada situacion de forma rapida
y flexible.

- Con la pasion de todo un equipo humano.

La empresa esta certificada por AENOR en las Normas
ISO 9001 (desde 1998) e ISO 14001 (desde 2001).

1.2.  Alcance de la Declaracion

El producto ADAPTA VIVENDI es un recubrimiento en
polvo constituido por resinas de poliéster saturadas,
endurecedores sin TGIC y pigmentos y aditivos libres
de declaracion, cuyo uso es la proteccion superficial
de distintos productos (elementos de automocion y
agricultura, perfiles extrusionados de puertas y venta-
nas, fachadas metalicas, fachadas ventiladas y piezas
de proteccion solar, mobiliario urbano, componentes
de infraestructuras, etc.).

ADAPTA POWDER COATINGS dispone de un dnico
centro productivo en Peniscola (Castellon) ESPANA.
Los datos de fabricacion utilizados en esta DAP pro-
ceden de dicho centro.

ADAPTA VIVENDI es un Gnico producto que presenta
distintos colores, niveles de brillo y acabados. Los
datos utilizados para la presente DAP corresponden a
la fabricacion del ano 2015.

Figura 1. Vista aérea de la fabrica
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1.3.  Ciclo de vida y conformidad

Esta DAP ha sido desarrollada y verificada de acuerdo
con la Norma UNE-EN ISO 14025:2010 y las reglas
de categoria de producto establecidas en la Norma
Europea EN 15804+A1.

Esta Declaracion ambiental incluye las etapas del
ciclo de vida indicadas en la tabla 1 siguiente. Por
tanto, esta declaracion es del tipo cuna a puerta con
opciones.

La figura 2 muestra un diagrama con las etapas del
ciclo de vida consideradas.

Esta DAP puede no ser comparable con las desarro-
lladas en otros Programas o conforme a documentos
de referencia distintos;, en concreto puede no ser
comparable con DAP no elaboradas conforme a la
Norma UNE-EN 15804.

Del mismo modo, las DAP pueden no ser comparables
si el origen de los datos es distinto (por ejemplo las
bases de datos), no se incluyen todos los modulos de
informacion pertinentes o no se basan en los mismos
escenarios.

La comparacion de productos de la construccion se
debe hacer sobre la misma funcion, aplicando la
misma unidad funcional y a nivel del edificio (u obra
arquitectonica o de ingenieria), es decir, incluyendo
el comportamiento del producto a lo largo de todo
su ciclo de vida, asi como las especificaciones del
apartado 6.7.2. de [a Norma UNE-EN ISO 14025.
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Figura 2. Etapas del ciclo de vida consideradas
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2  Elproducto

21.  Identificacion del producto

El producto ADAPTA VIVENDI es un recubrimiento
en polvo (UN CPC 3511 - Paints and varnishes and
related products) constituido por resinas de poliéster
saturadas, endurecedores sin TGIC y pigmentos y
aditivos libres de declaracion, cuyo uso es la protec-
cion superficial de distintos productos (elementos
de automocion y agricultura, perfiles extrusionados
de puertas y ventanas, fachadas metalicas, fachadas
ventiladas y piezas de proteccion solar, mobiliario
urbano, componentes de infraestructuras, etc.), cuyas
caracteristicas generales se muestran en la tabla 2
siguiente,

Los recubrimientos ADAPTA VIVENDI dan una exce-
lente durabilidad exterior durante mas de 20 anos,
pasando el test de envejecimiento natural (Florida
Test) después de 12 meses con muy buena retencion
de brillo y estabilidad de color.

Cumplen las especificaciones internacionales de
calidad como Qualicoat clase 1, GSB Standard, AAMA
2603, etc. y pueden ser utilizados en los componentes
metalicos arquitectonicos.

Caracteristica Descripcion

Producto quimico Poliéster

< 125 micras, adecuada para

Granulometria pulverizacion electrostatica

Sélidos > 999

Desde 1,2 hasta 1,7 gjcm? dependiendo

Densidad especifica del color

Estabilidad de almacenaije 24 meses a 35 °C maximo

Consumo preferente 24 meses

Envasado 15, 20 0 25 kg (cajas de carton)

Tabla 2. Caracteristicas del recubrimiento

ADAPTA VIVENDI esta disponible en diferentes niveles
de brillo y acabados, véase la tabla 3 siguiente.

De igual manera, ADAPTA VIVENDI esta disponible en
una amplia gama de colores de RAL y NCS. Es posible
la produccion de colores hechos a medida del pedido
del cliente.

Acabado Rangodebrillo  AUALIEDAT J I I l

RB  Brillante 80-95 P-0301 260e
TA
RS Satinado 30- 80 P-0599 Qaone
RM Mate 3-30 P-0560 260f
[
i | N

RT  Texturado fino 3-30 P-0472 b h

P-0301 Seoe (@ ADAPTA
RX  Metalico liso o efecto mica perlada 3-95 P-0560 260f

P-0599
RF  Texturado metalico o mica perlada 6-20 P-0472

Tabla 3. Rango de producto
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Una Declaracion ambiental verificada

2.2.  Prestaciones del producto

En la tabla 4 se indican las principales prestaciones
del producto.

Meétodo de calculo

Prestacion o ensayo Unidades
Espesor de Pelicula 1SO 2360 70-80 Micras
Brillo 1SO 2813 Conforme definicion Producto
Adherencia 1SO 2409 GTO
Impacto ISO 6272 >25 Nm
Flexibilidad 1SO 1519 <5 mm
Embuticion 1SO 1520 >5 mm
Dureza Persoz 1SO 1522 > 220 segundos
Dureza Bucholz ISO 2815 > 80
Camara Niebla Salina 1SO 9227 1000 (PASA avance corrosion <1mm) horas
Camara Humedad 1SO 6270 1000 (PASA sin ampollas <1mm.) horas
Kesternich SO2 1SO 3231 30 (PASA no blistering) ciclos
Resistencia al Mortero EN 12201 PASA
Envejecimiento Natural Florida 1SO 2810 PASA 1 afo (> 50 retencion brillo y color) afnos
Envejecimiento SUNTEST 1SO 16474-2 PASA 1000 horas (> 50% retencion brillo) horas
Envejecimiento QUV 313B ISO 16474-3 PASA 300 horas (> 509 retencion brillo) horas

Tabla 4. Prestaciones de producto

23.  Composicion del producto

En la tabla 5 se indican los componentes que son sus-

tancias peligrosas segin Reglamento CE n° 1272/2008. Ninguna de ellas contribuye a la clasificacion del
En la tabla 6 se indican las indicaciones de peligro producto final como sustancia peligrosa

(frases H) de las dos materias peligrosas.

Caracteristica Contenido  Unidades Caracteristica Frase H Categoria

Pigmento  de
0,12 % aluminio en | H228 Flam. Sol. 1
escamas

Pigmento de aluminio en
escamas

. H302, H315, Acute toxicity 4, Skin irritant 2,
004 " Ester de glicidilo | 1318’ 1317" | Eye Dam. 1, Skin Sens1, STOT

Ester de glicidilo aeg
multifuncional | 303" 411" | RE 2, Aquatic Chronic 2

multifuncional

Tabla 5. Componentes peligrosos del producto Tabla 6. Indicaciones de %elig,rro de componentes del
producto
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3  Informacion sobre el ACV

3.1. Analisis de ciclo de vida

Los datos expresados en la presenta DAP tienen su
origen en el estudio “Analisis de Ciclo de Vida del
recubrimiento en polvo ADAPTA VIVENDI (modulos
Al a A4 segin Norma UNE-EN 15804)", version O de
13/11/2017, realizado por MD Ingenieria, Control y
Asesoramiento Energético S.L.

3.2.  Unidad funcional

La unidad funcional a la que se refieren los calculos
expresados en esta DAP es la cantidad de producto
necesaria para cubrir 1 m? de superficie del sustrato.

Por tanto y para la presente DAP, la unidad funcional
queda definida en la tabla 7 siguiente.

Caracteristica Valor

Densidad del producto 1,587 gjcm?
Espesor de aplicacion (1 capa) 75 micras

Rendimiento 8,402 m?[kg
Unidad funcional 0,119 kg/m?

Tabla 7. Unidad funcional

3.3.  Criterios de asignacion y de corte

La asignacion de las cargas al producto ADAPTA
VIVENDI se hace teniendo en cuenta el 9% en masa
que supone la produccion del producto en cuestion
en relacion a la produccion total.

Para realizar la asignacion de cargas en el uso de
materiales reciclados y el reciclado de residuos, de
entre las metodologias existentes en la bibliografia
se ha elegido la denominada como metodologia
“cut-off”. Aplicando esta metodologia, el reciclaje
del residuo de un proceso que se reutiliza en otro se
asigna al ciclo del segundo producto [Bauman, H. et
al, 2004]. Este método tiene como resultado que la
utilizacion de materias primas recicladas y el reciclaje
de residuos producidos en el sistema estudiado se
traduce en una mejor actuacion ambiental frente
a la utilizacion de materias primas virgenes y el no
reciclado de los residuos.

(@) ADAPTA
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No se ha realizado ninguna exclusion de entradas y
salidas de masa y energia significativas. Los calculos
han incluido mas del 99 ¢ de la masa total de las
materias primas utilizadas, y mas del 99 9 de la masa
total de las materias auxiliares.

3.4.  Representatividad, calidad y seleccion de
los datos

Para asegurar que los resultados del estudio sean
fiables se han utilizado principalmente datos suminis-
trados por la empresa (datos primarios o especificos),
en combinacion con informacion ambiental externa
(datos secundarios o generales).

En cuanto a los datos primarios, la empresa dispone
de un Sistema de Gestion Integrado certificado en las
Normas 1SO 9001 e ISO 14001. Dicho sistema permite
la recogida y registro sistematico de datos en materia
de calidad y medio ambiente que han alimentado el
presente informe.

En cuanto a los datos secundarios, se ha utilizado la
base de datos de ACV ECOINVENT version 3.2 de 2015
(System Model: Allocation, cut-off by classification).

Se han utilizado los datos de produccion del ano 2015.
Asimismo, para los datos secundarios se ha utilizado
la version de ECOINVENT que recoge datos de 2015.
Siempre que ha sido posible se han utilizado datos
referentes al pais en el que se desarrolla el proceso
en cuestion o, cuando esto no ha sido posible, se han
aplicado datos de ambito europeo.

Los datos utilizados reflejan la realidad tecnolégica
del sistema analizado.

3.5.  Otras reglas de calculo e hipatesis

ADAPTA VIVENDI es un Gnico producto que presenta
distintos colores, niveles de brillo y acabados. Los
datos utilizados para la presente DAP corresponden
a los datos de fabricacion del ano 2015, que l6gica-
mente abarca toda esa variedad de colores, niveles de
brillo y acabados en la proporcion en la que han sido
suministrados al mercado.

AENOR



4 Limites del sistema, escenarios e informacion técnica adicional

El presente estudio se basa en un ACV de la cuna a
la puerta (modulos A1+A2+A3) con opciones [(+A4
transporte desde la puerta de fabrica hasta la obra).

En los apartados siguientes se describen los procesos
incluidos en cada uno de los modulos.

41.  Procesos upstream (Aly A2)

Extraccion y produccion de materias primas

Son servidas por distintos proveedores a la empresa
en distintos formatos (sacos de papel o plastico, cajas
de carton o metalicas, big-bags y a granel en camion
cisterna).

Extraccion y produccion de materias auxiliares

Son servidas por distintos proveedores a la empresa
en distintos formatos (sacos de papel o plastico,
garrafas y contenedores de plastico, bidon metalico y
a granel en camion cisterna).

Produccion de material de envasado del producto

El material de envasado del producto es servido por
distintos proveedores.

Transporte de Materias Primas, Auxiliares y Material
de Envase

Se han considerado las distancias reales y los medios
de transporte reales (camion, barco y avion).

Parametro

Valor (por unidad funcional)

4.2.  Fabricacion del producto (A3)
Produccion en planta
Consiste en varias etapas:
- Carga y mezcla de materias primas
- Extrusion de la mezcla a 120 °C

- Enfriamiento a 20-25 °Cy rotura en escama del
material extrusionado

- Molienda para obtencion de la granulometria
final

- Mezclado Heating/Cooling (solo acabados
metalicos)

- Envasado (bolsas de polietileno de 15,20y 25 kg
en caja de carton) y almacenamiento.

En la gestion de los residuos producidos durante la
produccion se han considerado las distancias reales y
el medio de transporte real (camion).

43. Transporte a la obra (A4)
El transporte del producto se realiza principalmente
en camion, y en muy contadas ocasiones por via mari-

tima o aérea. Se han considerado las distancias reales
y los medios de transporte reales.

Unidades

Tipo y consumo de combustible del vehiculo, tipo de | 40E-05 litros fueldleo (carguero transoceanico)

vehiculos utilizados para el transporte

3,1E-03 litros gasoleo (camion 16-32 t euro3)

2,9E-02 litros queroseno (avion
intercontinental)

Litro de tipo de combustible, por
tipo de vehiculo o por distancia

Distancia

911 km camion (98,2 %)

9.431 km avion (0,3 %)

3.705 km barco (1,5 %) km

Utilizacion de la capacidad (incluyendo el retorno en vacio) | 100

Densidad aparente de los productos transportados 5334

kgim? y kgjm?

Factor de capacidad atil
(factor: =1 0 <1 0> 1 para los productos que se empaquetan | 1
comprimidos o anidados)

Tabla 8. A4 Transporte a la obra

GlobalEPD
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5 Declaracion de los parametros ambientales del ACV y del ICV

En las tablas siguientes se incluyen los datos de los
parametros que describen los impactos ambientales,
el uso de recursos y los flujos de salida y las categorias
de residuos definidos en la norma UNE-EN 15804.

A1-A3 A4 A5 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 1 C2 a3 C4 D

Pv. CO;

,f; * p 7,72E-01 1,58E-02
(2

<2

‘4

"’ 1)) 3,19E-06 2,56E-09
1

2N

o 2,65E-03 1,01E-04
\A 2
* ; 9,77E-04 192E-05 | MNE | MNE | MNE | MNE | MNE | MNE | MNE | MNE | MNE | MNE | MNE | MNE | MNE
. LGN 201F-04 3,07E-06
AT
1l
ADF 1,55E-06 4,54E-08

f\
\A

e V- a4
f; ? ADP 1,07E+01 2,40E-01
(

GWP (kg CO, eq] Potencial de calentamiento global

ODP [kg CFC-11eq]  Potencial de agotamiento de la capa de ozono estratosférico
AP [kg SO, eq] Potencial de acidificacion del suelo y de los recursos de agua
EP [kg (PO, eq] Potencial de eutrofizacion
POCP [kg etilenoeq]  Potencial de formacion de ozono troposférico
ADPE [kg Sb eq] Potencial de agotamiento de recursos abiGticos para recursos no fosiles (ADP-elementos)

ADPF [M]] Potencial de agotamiento de recursos abiGticos para recursos fosiles (ADP-combustibles fosiles)

Tabla 9. Parametros que describen los impactos ambientales definidos en la Norma UNE-EN 15804

(®) ADAPTA AENOR



Una Declaracion ambiental verificada

A1-A3 A4 A5 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 1 2 [ec} C4 D
6,96E-01 3,14E-03
0 0
6,96E-01 3,14E-03
1,11E+01 2,57E-01

¥ ' PENR 1,40E+00 0

MNE | MNE | MNE | MNE | MNE | MNE | MNE | MNE | MNE | MNE | MNE | MNE | MNE

1,25E+01 2,57E-01
™
e 6,40E-05 0
oMo
oY 0 0
e
DIU
0 0
‘ 7,14E-03 4,19E-05
PERE [M]] Uso de energia primaria renovable excluyendo los recursos de energia primaria renovable utilizada como materia prima
PERM  [M]] Uso de energra primaria renovable utilizada como materia prima
PERT [M]] Uso total de la energia primaria renovable
PENRE  [M]] Uso de energia primaria no renovable, excluyendo los recursos de energia primaria no renovable utilizada como materia prima
PERNRM  [M]] Uso de la energia primaria no renovable utilizada como materia prima
PERNRT  [M]] Uso total de la energia primaria no renovable
SM  [kg] Uso de materiales secundarios
RSF  [M]] Uso de combustibles secundarios renovables
NRSF  [M]] Uso de combustibles secundarios no renovables
Fw [m?] Uso neto de recursos de agua corriente

Tabla 10. Parametros que describen el uso de recursos

GlobalEPD AENOR
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A1-A3 A4 A5 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 1 2 3 C4 D

A ) 7,79E-04 1,46E-07

) 6,44E-02 1,10E-02

A RWD 2,25E-05 1,65E-06

0 0
£ MNE | MNE | MNE | MNE | MNE | MNE | MNE | MNE | MNE | MNE | MNE | MNE | MNE
e
AT 4,23E-03 0
7,89E-03 0
0 0
0 0
HWD [kg] Residuos peligrosos eliminados
NHWD  [kg] Residuos no peligrosos eliminados
RWD [kg] Residuos radiactivos eliminados
CRU  [kg] Componentes para su reutilizacion
MFR  [kg] Materiales para el reciclaje
MER  [kg] Materiales para valorizacion energética
EE [M]] Energia exportada
EET [M]] Energia térmica exportada

Tabla 11. Parametros que describen los flujos de salida y las categorias de residuos

(®) ADAPTA AENOR



6 Informacion ambiental adicional

Para contribuir a la generacion de energias renova-
bles, en las cubiertas de la empresa se dispone de una
instalacion fotovoltaica de 1.800 placas solares con
una potencia total de 300 kVA.

El producto ADAPTA VIVENDI dispone, ademas de
esta Declaracion Ambiental de Producto (DAP), de
otra Declaracion GlobalEPD del tipo de la cuna a la
tumba conforme a la Norma UNE-EN [SO 14025:2010
y las RCP “Paints and varnishes and related products”
de EPD International AB (EIAB), verificada por AENOR
con fecha 19/04/2017.

Asimismo, el producto ha sido sometido a ensayo
segin la Norma “EN ISO 16000-9:2006. Aire de
interiores. Parte 9: Determinacion de la emision de
compuestos organicos volatiles de los productos de
la construccion y del mobiliario. Método del ensayo
de emision en camara”. Para los cuatro escenarios
desarrollados (muro, techo, ventana y puerta) el nivel
de emision obtenido de sustancias volatiles en el aire
interior con un riesgo de toxicidad por inhalacion ha
sido A+, sobre una escala de clase que va de A+ [emi-
siones muy bajas) a C (altas emisiones). El informe
de ensayo sido emitido por SGS SERCOVAM en fecha
08/07/2016, con referencia CTEST154057.

Puede consultar informacion ambiental adicional en

la web de la empresa, concretamente en el enlace
siguiente: https:/jwww.adaptacolor.com/esjmedioambiente

GlobalEPD
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